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«Просто знать - ещё не всё, знания нужно уметь использовать»

И.В.Гёте

Название предмета: химия. 

Класс: 10

УМК: Химия, автор: Габриелян О. С., год издания 2011

Уровень обучения: базовый.

Тема урока:  Искусственные волокна.

Общее количество часов, отведенное на изучение темы: 1 час.
Место урока в системе уроков по теме: тема 6 «Полимеры», урок № 63

Цель урока: сформировать знания об искусственных волокнах. 
 Задачи урока:

Образовательные:
  - углубить понятия о полимерах на примере искусственных волокон;     
  -  показать свойства искусственных волокон;
     - определить понятие «ацетат», «вискоза»;
 Развивающие: 
  - развивать умение описать свойства искусственных волокон;

  - умение распознать ацетатные и вискозные волокна;

  - развивать умение учащихся на основе теоретических знаний сравнивать,   

      анализировать, обобщать, логически рассуждать, делать выводы;      

 Воспитательные:
- воспитывать интерес к знаниям

 - взаимопомощь, чувство товарищества

 - коммуникабельность

 Планируемые результаты:
- знание классификации волокон,
-ознакомление  с образцами, свойствами, способами получения и применения   
искусственных  волокон – ацетатного и вискозного

- развитие  навыков наблюдения, сравнения и обобщения, умение применять полученные знания на уроках химии и в повседневной жизни.

  Техническое обеспечение урока:
Ноутбук;

            Проектор;

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока:
- Учебник  Химия: Учебник для 10 класса. М.: «Дрофа». По ред. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н., Пономарёв С.Ю., Теренин В.И.

- раздаточный материал;
- коллекции «Волокна»;

- коллекции  «Шерсть и продукты ее переработки»;

 - образцы волокон,  тканей и нитей;

- журнал с иллюстрациями одежды;   

 -плакат «Формулы волокон».
                                 Технологическая карта урока

	Этапы урока
	Деятельность Учителя
	Деятельность Ученика

	1. Организационный этап.


	  Создание положительного  эмоционального настроя учащихся. Технология «эмоциональное вхождение в урок». (Прослушивание короткой музыкальной фразы)

	Приветствие учителя, готовность к уроку и психологический настрой. Прослушивание музыкальной фразы

	2 Актуализация опорных знаний.

(этап проверки д/з)
	    Вопросы для проверки   

 И так, слово полимер. В переводе с греческого «поли» - много, «мерос» - часть.
На доске - основные понятия данной темы и их определения. Соотнесите термины и их определения.
Полимер – вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок и имеющие большую молекулярную массу.

Мономер - низкомолекулярные вещества, из которых образуются полимеры.
Структурное звено - повторяющаяся группа атомов.
Степень полимеризации - число, показывающее количество элементарных звеньев в молекуле полимера
На доске уравнение реакции. Указать данные понятия на основе написанного уравнения.
n CH2 = CH2→ (-CH2 – CH2-) n
 Полимеры могут иметь ещё и другие названия. Например, ВМС – высокомолекулярные соединения.
Объясните происхождение данного слова.
Как найти молекулярную массу полимера, например, полиэтилена, формула которого

 (- СН2-СН2-)n

	 Индивидуальная работа учащихся. Результатом их работы являются следующие определения
1.   Полимеры -  вещества, молекулы которых состоят из большого числа повторяющихся группировок и имеющие большую молекулярную массу.
 Мономер - низкомолекулярные вещества, из которых образуются полимеры.
Структурное звено - повторяющаяся группа атомов.
Степень полимеризации - число, показывающее количество элементарных звеньев в молекуле полимера
Уравнение полимеризации

	3.Постановка проблемы.

(технология «высказывания великих»)
	«Просто знать - ещё не всё, знания нужно уметь использовать»

И.В.Гёте

Что означают слова Гёте?

Как вы думаете, о какой отрасли химической промышленности сегодня будет наш главный разговор на уроке?

      Сегодня  мы вновь поговорим с вами о полимерах. Ранее эта тема рассматривалась нами в 9 классе, однако сейчас  наш разговор будет более конкретным, как вы думаете, какую конкретную тему мы изучим?

Название темы: искусственные  волокна.
Цель урока: (технология «Домысливание»)

Что изучим……..?

Что узнаем……..?

Что проверим…..?
	Диалог с учителем по определению тематики урока.

Форма фронтальная 

Формулирование темы урока.

Работа в тетради(запись темы урока). Форма индивидуальная

Формулируют цели урока при помощи технологии «Домысливание»

Форма: фронтальная

Целью нашего урока является сформировать знания об искусственных волокнах. 

	4.Этап усвоения новых знаний


	Задание. Какая классификация существуют для волокон? Какие волокна относятся искусственным?
                                       Классификация волокон                      
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Задание. Пользуясь, коллекцией искусственных волокон и краткой характеристикой их свойств определите, качество ацетатного и вискозного волокна.

Наибольшее значение среди искусственных волокон занимают ацетатное и вискозное волокна, получаемые из древесной целлюлозы. Без предварительной обработки древесной целлюлозы из нее нельзя получить прочное волокно: ее необходимо перевести в растворимое состояние. Целлюлозу переводят в диацетат целлюлозы, действуя на нее уксусной кислотой. Раствор диацетата целлюлоза продавливают через фильеру с большим числом мельчайших отверстий. Нагретый воздух испаряет ацетон, а пучок тонких волоконец, выходящий из фильеры, скручивают в одну непрерывную нить. Так получают ацетатное волокно.
Ацетатное

                              Исходное вещество

                                                 (C6H10O5)n – хлопковая или древесная целлюлоза и

                                                             ангидрид уксусной кислоты
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триацетатное

Свойства ацетатного волокна. Они отличаются от вискозных тем, что имеют меньшие гигроскопичность, теплостойкость, разрывную нагрузку и стойкость к истиранию, меньше набухают в воде и меньше теряют прочность в мокром состоянии. Вследствие большей упругости ацетатных волокон изделия из них лучше сохраняют форму и более износостойки, чем из вискозных волокон. Ацетатное волокно окрашивают специальными дисперсными красителями, которыми не могут окраситься вискозные волокна. Это позволяет на изделиях из смеси ацетатных и вискозных волокон получать разнообразные колористические эффекты. Ацетатное волокно окрашивается более глубоко и равномерно, чем вискозное, кроме того, ему можно придать повышенную белизну. Ацетатное волокно в отличие от вискозного характеризуется более высокими теплоизоляционными свойствами, светостойкостью и стойкостью к действию микроорганизмов, пропускает ультрафиолетовые лучи.

Сравнительно высокая  электризуемость ацетатных волокон затрудняет изготовление из них тканей. Изделия из ацетатного волокна при тепловых обработках способны образовывать трудно удалимые заломы и ласы.

Распознание. Ацетатное волокно горит желтым пламенем, распространяя специфический кисловатый запах и образуя наплыв темного цвета, который после охлаждения легко раздавливается пальцами. Если пламя погасить, то волокно медленно тлеет с выделением струйки дыма.

Ацетатные волокна с каждым годом все больше используются для изготовления высококачественных подкладочных и платьевых тканей, верхнего трикотажа.

Свойства триацетатного волокна. Триацетатные волокна характеризуются меньшей гигроскопичностью, меньшей потерей прочности при намокании, меньшей стойкостью к истиранию, меньшей усадочностью и несколько большей жесткостью. Эти волокна более свето- и теплостойкие, более упругие. Изделия из них почти не требуют глажения. Этим изделиям можно придавать стойкую складку, хорошо сохраняющуюся в процессе носки и после стирки. При глажении горячим утюгом ласы не образуются.

Триацетатное волокно обладает высокой стойкостью к действию микроорганизмов, особенно если его подвергнуть термообработке, потому что с увеличением кристалличности уменьшается возможность проникания микроорганизмов в глубь волокна.

Окрашивается триацетатное волокно только дисперсными красителями при повышенной температуре под давлением. Стойкость окраски у триацетатного волокна выше, чем у ацетатного (особенно к мокрым обработкам).

Применение. Триацетатное волокно используется как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами для изготовления блузочных, платьевых, рубашечных, подкладочных, галстучных и костюмных тканей, нетканых материалов, а также для технических изделий. Изделия из триацетатного волокна приятны на вид, обладают хорошим грифом, подобным грифу натурального шелка, мало загрязняются, мягкие, хорошо драпируются, быстро сохнут после стирки.

Исходное вещество
Вискозное волокно                                                                Древесина

         (C6H10O5)n
Целлюлоза
Свойства вискозных волокон. Вискозные волокна характеризуются хорошими показателями гигроскопичности, светостойкости, удлинения, вполне удовлетворительными показателями теплостойкости, разрывной нагрузки.
Недостатками вискозного волокна являются малая доля упругого удлинения,

отчего изделия из этого волокна плохо противостоят смятию; большая потеря прочности при увлажнении волокна, объясняющаяся прониканием молекул воды в межмолекулярные пространства волокон, что приводит к ослаблению поперечных связей молекул, в значительной степени определяющих прочность волокон; недостаточная стойкость к истиранию. Горят вискозные волокна, как хлопок.

Штапельные вискозные волокна (в дальнейшем просто штапельные волокна) характеризуются большой равномерностью по длине и толщине, прочности и удлинению. Они не имеют сорных примесей, не повреждаются микроорганизмами и молью – в этом заключается их преимущество перед натуральными.

Полинозные волокна
в отличие от вискозных обладают значительно большей прочностью, превышающей даже прочность хлопка, меньшей потерей прочности в мокром состоянии, несколько меньшим удлинением, но большей упругостью, вследствие чего изделия из этого волокна меньше сминаются и обладают большей носкостью. Важным свойством полинозных волокон является их хорошая устойчивость к действию щелочей, позволяющая подвергать изделия из полинозного волокна и его смесей с хлопком мерсеризации. Полинозное волокно обладает меньшей набухаемостью, чем вискозное, и вследствие этого меньше усаживается.

Применение. Благодаря шелкоподобному грифу и способности ярко окрашиваться полинозные волокна широко используются главным образом в смесях с хлопком при изготовлении тканей для женской и детской одежды, сорочечных тканей, бельевого трикотажа и тканей для спортивной одежды. Изделия из этого волокна обладают мягкостью, шелковистым блеском, приятным внешним видом, хорошей устойчивостью к многократным стиркам и повышенной носкостью.

Вискозные высокомодульные волокна
ВВМ обладают высокой износостойкостью и рекомендуются в первую очередь для спецодежды, постельного белья, швейных ниток, как в чистом виде, так и в смеси с хлопком и полиэфирным волокном. Они придают тканям высокую прочность и малоусадочность, обладают повышенной стойкостью к изгибанию, но имеют гриф, близкий к грифу тканей из обычного вискозного волокна.
	Фронтальная работа учащихся

Работа со схемой «Классификация волокон»

Работа в тетради индивидуальная по составлению схемы «Классификация  волокон»

Работа фронтальная с коллекцией искусственных волокон. Диалог с учителем.

Записать в тетрадь определения (работа индивидуальная)

 Работа в учебнике стр.215. Фронтальная работа.

Запись в тетрадь

Индивидуальная работа с информационной таблицей.

	Физминутка
	
	Выполнение упражнений



	5. Этап закрепления нового материала
	Учитель: В век полимеров крайне важно уметь различать волокна по внешнему виду, отношению к нагреванию, характеру горения и растворимости в растворах кислот и щелочей.

Ваши задачи:

а) исследовать характер горения и характер остатка двух образцов тканей;

б) определить растворимость этих образцов тканей в растворах кислот и щелочей;

в) по таблице определить тип волокна;

г) результаты исследований оформить в виде таблицы.

Учитель: Обратите внимание на скорость сгорания волокна, запах продуктов разложения.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ВОЛОКОН
№ п/п
Название волокна
Характер горения
Характер остатка
Действие продуктов на индикатор разложения
Действие кислот и щелочей
H2SO4        H2SO4
      HNO3 NaOH
(1:5)       (3:2) (1:3)
(10%)
1

Ацетатное

2

Вискозное

В конце урока подвести итоги, проверить результаты.
	Выполнение самостоятельной работы в тетрадях. ( Заполняют таблицу.)

Разрабатывают рекомендации по использованию пластмасс в быту.

Диалог с учителем



	6.Этап инструктажа
	Прочитать  § 24,

1. Перечислите достоинства и недостатки искусственных и синтетических волокон.

2. Какие экологические проблемы возникают в отношении синтетических волокон?


	Индивидуальная и творческая работа учащихся. Частично- поисковый метод.

	7.Рефлексия.
	Технология «Дерево творчества»

Плоды - дело полезно, плодотворно;

Цветок - довольно неплохо;

Зеленый листок - не совсем удовлетворен с уроком;

Жёлтый листок - «пропащий урок», неудовлетворенность.
	Индивидуальная, фронтальная работа. По окончании урока дети прикрепляют на дерево листья, цветы, плоды 


    Химические





    Природные





Синтетические волокна





Растительного происхождения





Животного происхождения





Искусственные волокна





Капрон, лавсан, хлорин, нитрон





Вискоза, медно – 


аммиачное, ацетатное





 Шерсть, шелк





Хлопок, лен, конопля





   Волокна








